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Узел заделки разрушенных швов между ж.б. панелями:

1   -  1

Узел "3"
Заделка шва примыкания
"Стена/пплита"

Узел "4"
Ликвидация напорной течи
в ж.б. конструкции

Узел "2"
Заделка трещин в бетоне,
раскрытием до 3мм.

Нагнетание раствора
"Кальмтарон-Инжект"
(1:1 с водой) с шагом 200мм

а

а

II Этап.
Инъектрование раствора

Ж.Б стена

Оголенные
арматурные
стержни

Ж.б. стеновые
панели

б   -   б
Узел заделки разрушенных
швов между ж.б. панелями:

Узел "6"
Герметизация прохода труб

Ремонт и гидроизоляция
аэротенков-денитрификаторов П

Лист ЛистовСтадия

ООО"Кальматрон-СПб"

Подпись Дата№ док.Кол. уч. ЛистИзм.

Нач. бюро
Разраб.

Нач. отд.

Узлы гидроизоляции

1   -   1
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бб


